FAGADES

FAGADES NEUVES

PAREXLANKO

MONOREX
GF

ENDUIT MONOCOUCHE
SEMI-ALLEGE OC1

0C1 SEMLLIGHTENED RENDER

LES EJd PRODUIT

» Tous supports Rtl, Rt2, Rt3
» Finitions variées : gratté fin,

rustique, rustique écrasé,
taloché @

DOSAGE EN EAU
» 5.3 a 6,3 litres par sac de 25 kg

CONSOMMATION
» 1,3 kg/m? par mm d'épaisseur

DOCUMENTS DE REFERENCE
> EN 998-1

» NFDTU 261

» Certificat QB

CONDITIONNEMENT
» Sac de 25 kg
» Palette de 48 sacs (1,2 t)

CONSERVATION

» 12 mois
a partir de la date de fabrication, en
emballage d'origine non ouvert, et
stocké a l'abri de ['humidité

GARANTIE

» R.C. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure linformation
et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage
d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en
ceuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut étre
assimilée ni a la conception de louvrage, ni & la réception des
supports, ni a un contréle des régles de mise en ceuvre
0 826 08 68 78 Service 0,15 €/min

+ prix appel
DOCUMENTATION TECHNIQUE - Avril 2022
Cette Fiche Technique a pour but dinformer sur les propriétés du
produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos
connaissances actuelles. Il appartient a [ utilisateur de s'informer sur
l'adaptation du produit a lusage désiré et de vérifier quil dispose de la
version la plus récente - Mise & jour consultable sur parexlanko.com.
PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 4117 20 00
PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.
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DESCRIPTION

+ Enduit monocouche semi-allégé OC1 pour
limperméabilisation et la décoration des parois
verticales extérieures et intérieures en
magonnerie ou béton.

+ Finitions : gratté fin, rustique, rustique écrasé,
taloche @

- Teinté dans la masse.

M SUPPORTS ADMISSIBLES

- Magonneries de classes Rtl, Rt2, Rt3 conformes
auNFDTU 201

- Murs de béton banché conformes au
NF DTU 23.1

- Corps d'enduit et sous-enduit classés
CSII minimum conformes au NF DTU 26.1

M LIMITES D’EMPLOI

Ce produit ne peut étre utilisé sur:

- Supports exposés horizontaux inclinés de plus
de 10° par rapport a la verticale

CARACTERISTIQUES

- Composition : liants hydrauliques, chaux aérienne,
sables, charges légeres, pigments minéraux et
adjuvants spécifiques

+ Granulométrie : 0-1.6 mm

* Type: OCl

+ Résistance a la compression : CS II

+ Absorption d'eau par capillarité : Wc2

- Réaction au feu : Al

+ Perméabilité a la vapeur d'eau : p < 20**

- Valeur Sd < 0,20 m (pour une épaisseur de 10 mm)

I PREPARATION DES SUPPORTS

+ Sains, propres, dépoussiérés.

- Eliminer toutes les traces de platre, de peinture..

- La planimétrie et l'aplomb des supports seront
conformes aux exigences du NF DTU 26.1.

Consulter « Préparation des supports avant

application des enduits » page 24.

I PREPARATION DU PRODUIT

- Dosage en eau : 5,3 a 6,3 litres par sac de 25 kg

+ Temps de mélange machine : 5 min

+ Temps de mélange bétonniére : 5 min

+ En période hivernale, possibilité d'utiliser
laccélérateur de prise MONACCEL PLUS*

+ Pour la finition taloché :

- L'ajout d'adjuvant MONACCEL PLUS™ ou tout
autre accélérateur est interdit.

- L'ajout d'adjuvant FIXOPIERRE* est autorisé
uniquement dans la 1¢ passe.

B MATERIEL

Machine a projeter

- Pression pompe : 8 - 10 bars (eau)

+ Respecter le volume de remplissage de la machine.

+ Projection, utiliser une buse de diameétre 12.

Bétonniére

Pot de projection

- Compresseur de capacité mini 60 m*h

+ Pression air de 4 a 6 bars

I APPLICATION DU PRODUIT

Consulter « Application des enduits

monocouches et de parements » pages 24-27.

- La finition taloché peut présenter des variations
d'aspect (état de surface et nuangage de teinte)
et entrainer un faiencage de surface de lenduit
sans consequence sur sa durabilité. Les teintes
soutenues sont plus sensibles a ces phenomenes.

CONSOMMATION

+ 1.3 kg/m? par mm d'épaisseur selon les supports.

*Voir la Fiche Technique du produit. ** Coefficient de perméabilité a la vapeur d'eau de l'enduit
(1) La finitions taloché n'est pas admise directement sur béton cellulaire. Sur béton cellulaire, pour la finition taloché MONOREX GF est

appliqué sur le sous-enduit MONOGRIS E*

PRECAUTIONS D’EMPLOI

* Produit destiné aux professionnels.

* L'emploi et la mise en ceuvre de MONOREX GF relévent des dispositions du NF DTU 26.1 et de la présente

Fiche Technique.

* En présence de lots de fabrication de dates différentes, il est nécessaire de mixer les lots pour éviter les

éventuels nuangages.
* Avant application, humidifier le support.

* Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
* Températures minimales d'application : + 5°C pour les teintes claires, + 8°C pour les teintes soutenues.
* Sur les fagades exposées au rayonnement solaire et/ou ventées, prendre des dispositions particuliéres

(protection, humidification, ...).

* Porter des équipements de protection individuelle : gants, vétements adaptés et lunettes de protection.

* Consulter la Fiche de Données de Sécurité.



APPLICATION DES
ENDUITS MONOCOUCHES
ET DE PAREMENTS

FAGADES

NOTIONS REGLE TAIRES

B MAGONNERIE HOMOGENE

+ Magonnerie constituée de matériaux et
éléments de magonnerie homogéne, de
méme nature, en particulier pour leur
cohésion ou résistance au cisaillement,
d'absorption réqguliere qui conditionnent

PLANEITE DES SUPPORTS

Maconnerie de Magonnerie béton
cellulaire

(NF DTU 20.1)

Ouvrages en béton
(NF DTU 20.1)

petits éléments
(NF DTU 20.1)

| Soignée | Courante | Soignée | Courante| Soignée | Courante

la compatibilité mécanique des enduits Tolérance sous

(cf. NFDTU 20.1). larégle de 2m lem 15cm 05cm 0,7cm 05cm 07cm
M MAGONNERIE HETEROGENE . l To'lé[an;e scaus 07cm lem 02cm 02cm 0.2cm 0,5cm
C'est une magonnerie ¢non homogéne» e réglet de 20 cm

- Hétérogénéité généralisée : magonnerie
montée a joints trés épais (supérieurs a
15 mm, aux tolérances définies par la
norme NF DTU 20.1 et/ou composée de
matériaux différents.

- Hétérogénéité ponctuelle : magonnerie
comportant localement des éléments tels
que poteaux ou linteaux en béton et
chainages.

B REALISATION DES ARETES

+ La pose de corniéres d'angle métalliques
est obligatoire si lenduit est classé CSI
ou CSII

PLANEITE DES ENDUITS

m Enduit soigné Enduit courant

Tolérance sous ‘

laréglede2m

05cm ‘ lem

REPARATION DES SUPPORTS AVANT APPLICATION DES ENDUITS

Blocs Rt2 ou Rt3 | Briques Rt2 ouRt3 | _ Be:::e:eﬁ:lliaire M::::;:

TABLEAU DES APP TIONS ET DES EPAISSEURS D'ENDUITS

POUR LES FINITIONS : GRATTEES, RUSTIQUES ET RUSTIQUES ECRASEES

APPLICATION EN IMPERMEABILISATION

q Blocs Rtl
Blocs Rt3 Blocs Rt2 Briques Rt2ouRt3 | .\ poio"Coliulaire
Enduits OCl 0oC2 Enduits OC1 Enduits OC1 m

ou O ou OC2 ou OC2
E aisseur maximale

e lenduit : 20 mm
(y compris modénatures)

Epaisseur maximale de Uenduit : 25 mm (y compris modénatures)

m ETAT DU SUPPORT

D] OCE Une passe d'enduit de 12 a 15 mm avec un recouvrement minimal de 10 mm en tout point aprés grattage

homogéne
Grattée
. I 14 passe d'enduit d'environ 8 mm
Magonnerie courante . ) o U s A
e 3 22 passe d'enduit d'une épaisseur n'excédant pas la 1+ -
9 9 L'épaisseur totale doit assurer un recouvrement de 10 mm en tout point aprés grattage

Magonnerie soignée et

Rusti t homogéne
R“:s;‘]“:ee_ ¥ 1= passe d'enduit de 10 mm minimum en tout point
CEARE 1 Apres raffermissement, projeter la passe de grain décoratif
ecrasee .
Magonnerie courante
homogéne ou hétérogéne

APPLICATION EN DECORATION

Enduits OC1 ou OC2
Enduits de finition de résistance

Enduits OC1, OC2
ou 0C3 mécanique < a l'enduit existant

Par temps chaud et/ouventeux | +Humidifier le support au moins Par temps chaud et/ou venteux
Supports + Humidifier le support laveille et | 1/2 h avant lapplication de + Humidifier la veille et avant
d'absorption avant lapplication lenduit - - lapplication
courante + Dans tous les cas, le support + Renouveler cette opération a + Dans tous les cas, le support
doit étre ressuyé lavancement doit étre ressuyé
+ En toute saison, humidifier le
+ En toute saison, humidifier le support moins d'1/2 h avant
support moins d'1/2 h avant application de l'enduit et
application de l'enduit et . Appliquer 1 h minimum avant la renouveler cette opération a
renouveler cette opération a pfgj)egtion un bouche-pore lavancement
Supports trés ) tavancement FIXOPIERRE dilué  1vol pour ) o aser Lhmini
bsorbants ou - 4vol deau ou ppiquer L h minimurm avant
absor + Appliquer 1 h minimum avant 751 LANKO LATEX dilué & 1vol laprojection de lenduit un
la projection de lenduit un Ivold fueatvo régulateur de porosité (1vol. de
régulateur de porosité (1 vol. pour2voldeau FIXOPIERRE pour 5 vol. d'eau
de FIXOPIERRE pour 5 vol par exemple)
d'eau par exemple) + La dilution est adaptée en
fonction de la porosité
1 solution
+ Appliquer le gobetis
diaccrochage MICRO-GOBETIS
3000 + Humidifier le support
Supports peu ou - 2™ solution + Reéaliser un gobetis adjuvanté
pas absorbants + Réaliser un gobetis adjuvanté avec FIXOPIERRE (05 U/sac)
avec FIXOPIERRE (0,5 [/sac)
* Pour une finition talochée, seule
la 2™ solution est admise

*Si sous-enduit de type OC : au dela de 72 heures obligation de réaliser un gobetis adjuvanté de FIXOPIERRE (a l'exception du MONOMAX SE).

m ETAT DU SUPPORT

Béton ou magonnerie
enduite soignée

Grattée

Béton ou magonnerie
enduite courante

Béton ou magonnerie

. enduite soignée
Rustique et
Rustique-
écrasée R .
Béton ou magonnerie
enduite courante

Epaisseur maximale de Uenduit =15 mm
(y compris modénatures)

+ Une passe d'enduit assurant une épaisseur totale
de 5410 mm maximum aprés grattage

+ Une passe d'enduit assurant une épaisseur totale
de 7 a15 mm maximum aprés grattage

L'épaisseur de 'enduit de finition doit &tre < a celle de

l'enduit existant

+ Une passe d'enduit assurant une épaisseur totale
de 5a8 mm maximum apreés grattage

I Une passe d'enduit lissé de 548 mm
A Aprés raffermissement, projeter la passe de grain
décoratif

[l Une passe denduit lissé de 7410 mm
Al Aprés raffermissement, projeter la passe de grain
décoratif

[l Une passe denduit lissé de 548 mm
A Aprés raffermissement, projeter la passe de grain
décoratif




APPLICATION DES
FAGADES ENDUITS MONOCOUCHES
ET DE PAREMENTS

TABLEAU DES APPLICATIONS ET QES éPAISSFURS D’'ENDUITS
POUR LA FINITION TALOCHEE OU LISSEE-TRUELLE

Bl
Enduits OC1, OC2

ou OC3

ETAT DU Epaisseur maximale de U'enduit : 25 mm Epaisseur maximale de U'enduit :
SUPPORT (y compris modénature) 20 mm (y compris modénature)
Pour ces supports et cette finition, lutilisation des enduits monocouches classiques
est limitée a des petites surfaces du type bandeau ou encadrement.
Pour réaliser cette finition en grande surface,

Solution A: Solution A: 1 possibilité :

N Realiser un corps denduit [N Reéaliser un corps d'enduit TRADIREX de 12 Réaliser un sous-enduit
TRADIREX de 12 mm minimum mm minimum ou un sous- enduit MONOGRIS | MONOGRIS E d'une épaisseur de
ou un sous- enduit PARMUREX, E. MONOMAX SE ©) ou PARMUBRIK @ de 10 10 mm minimum et sans excéder
MONOGRIS E, MONOMAX SE® ou mm minimum. 15 mm.

PARMUBRIK® de 10 mm minimum. | [l Laisser sécher selon les conditions B Laisser sécher 24 heures

ambiantes, 4 a 7 jours pour TRADIREX et 24 minimum selon les conditions

gﬁ:ﬁf\;i‘-‘;ggﬁzfz f; ure | heures pour MONOGRIS E, MONOMAX SE ¥
aall et PARMUBRIK ),

. pour TRADIREX et 24 heures
Magonnerie  pour PARMUREX, MONOGRISEE,

ambiantes.

[E Appliquer lenduit de finition sur une Il Appliquer lenduit de finition

Talochée - épai d dé 546 MONOLISSE sur une épaisseur
e O @ paisseur ne devant pas dépasser 5a 6 mm. !
,ou f,’u MONOMAX SE et PARMUBRIK'. I Talocher ou lisser lenduit . comprise entre 5 et 6 mm ou
Lissée-truelle . H Appliquer lenduit de finition | === === === === -2 oo lenduit de parement mince
sur une épaisseur ne devant pas Solution B : CALCILISSE © sur une épaisseur
dépasser 5 a6 mm. [N Appliquer une 1° passe de lenduit comprise entre 3 et 4 mm.
Talocher ou lisser lenduit. monocouche MONOLISSE sur une épaisseur | |8 Talocher ou lisser l'enduit.

de 7mm tirée a laregle.

[l Aprés durcissement, appliquer une 2¢™
passe d'enduit MONOLISSE dont ['épaisseur
ne doit pas dépasser 5a 6 mm.

[El Talocher ou lisser lenduit .

Solution B:

¥ Appliquer une 147 passe d'enduit
MONOLISSE ou MONODECOR TL de
7 mm minimum tirée a la régle.

B Aprés durcissement, appliquer
une 2°™ passe d'enduit MONOLISSE
ou MONODECOR TL dont l'épaisseur
ne doit pas dépasser 5a 6 mm.

Hl Talocher ou lisser lenduit.
(' MONOMAX SE n'est disponible quau départ de lusine de paviers (37)
() PARMUBRIK n'est disponible qu'au départ de lusine de Portet sur Garonne (31) et de lusine de Saint-Amand les Eaux (59)
© CALCILISSE uniquement en finition talochée

TABLEAU DES APPLICATIONS ET DES éPAISSFURS D’ENDUITS
POUR LA FINITION TALOCHEE OU LISSEE-TRUELLE

APPLICATION EN DECORATION

Enduits OC1 ou OC2
Enduits OC1, OC2 ou OC3 Enduits de finition de résistance
mécanique < a U'enduit existant

ETAT DU Epaisseur maximale de U'enduit Lépaisseur de l'enduit de finition doit &tre
SUPPORT =10 mm < acelle de 'enduit existant

[ Appliquer une 1¢ passe d'enduit adjuvantée avec FIXOPIERRE (0,5 litre/sac). Cette passe est écrasée sur
l'épaisseur du grain (épaisseur environ 3 mm).

[FAl Dans la foulée, appliquer la seconde passe du méme enduit sur une épaisseur maximum de 5 mm. L'épaisseur
totale des 2 passes sera de 10 mm maximum en tout point.

[Ell Talocher ou lisser l'enduit .

Talochée
ou
Lissée-truelle

Béton ou magonnerie
enduite soignée

PRECAUTIONS DE MISE EN EUVRE POUR LA FINITION TALOCHEE

» La finiton talochée est réservée a des enduits spécialement adaptés a cet usage.

» Elle est toujours réalisée en deux couches, en resserrant l'enduit par mouvement circulaire avec une
taloche éponge ou une taloche feutre.
- Précautions d'emploi :

- La finition talochée qui fait remonter les fines a la surface de lenduit, génére une plus grande
sensibilité au faiencage, surtout avec des teintes soutenues qui augmentent les chocs thermiques
(extrait du NF DTU 26.1 P1-2 § A.2.1)

- Cette finition est déconseillée en grande surface en coloris soutenus (extrait du NF DTU 26.1 P1-1
§357)

- En finition talochée, les nuances d'aspect et/ou de couleur sont directement liées au talochage plus ou
moins uniforme, a [épaisseur de la couche qui peut étre irréguliére, a une humification insuffisante de
la sous couche, ou du fait méme de labsorption variable du support. (Extrait du NF DTU 26.1 P1-2
8A112)

- Ilest déconseillé de réaliser la finition talochée par grand vent ou forte chaleur.

PRECAUTIONS DE MISE EN EUVRE POUR LA FINITON LISSEE-TRUELLE

« La finiton lissée-truelle est réservée a des enduits spécialement adaptés a cet usage.
* Elle est toujours réalisée en deux couches, en resserrant U'enduit a Laide d'une truelle.
* Précautions d'emploi :

- La finition lissée-truelle est déconseillée en grande surface en coloris soutenus.

- En finition lissée-truelle, les nuances d'aspect et/ou de couleur sont directement liées au
lissage plus ou moins uniforme, & l‘épaisseur de la couche qui peut étre irréguliére, a une
humification insuffisante de la sous couche, ou du fait méme de l'absorption variable du
support.

- Ilest déconseillé de réaliser la finition lissée-truelle par grand vent ou forte chaleur.




PAREXLANKO LES 96 TEINTES MINERALES octosezo

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES :
ENDU FAGADE ET DE DECORA

Glé G20 G30 G40 G50 G71 G76 Jlo

B10 BL10**

G
1005-B 0500-N 0502-Y50R 0804-Y30R 3502-R 1005-Y20R 1502-Y50R 3005-Y20R 2500-N 2505-Y 2005-R90B 1020-Y30R
030 022 0.24 0.25 068 027 043 061 060 0,66 0,57 037
J20 J30 J39 » J40 Js50 J60 J70 Olo 020 040
0907-Y10R 0515-Y20R 0907-Y30R 1010-Y20R 1020-Y20R 1030-Y20R 1040-Y20R 0507-Y40R 0515-Y50R 0505-Y50R 1015-Y30R 1010-Y60R
030 041 030 031 033 040 041 029 033 028 041 036
060 070 080 090 R30 R40 RS0 R60 R70 R80
1020-Y50R 2020-Y30R 2030-Y40R 2040-Y60R 1010-Y80R 1015-Y40R 1510-Y60R 1515-Y50R 1020-Y60R 1015-Y70R 2030-Y70R 3030-Y70R
038 048 050 053 0,29 0,33 044 043 047 039 048 058
R90 Tlo T20 T30 T40 T50 Té60 170 T80 T90 V10 20
3040-Y80R 1505-Y60R 0507-Y40R 2010-Y20R 0907-Y50R 1010-Y30R 2010-Y 1015-Y30R 1510-Y20R 1510-Y40R 1005-YI0R 0804-G20Y
0,67 045 030 0,60 033 0,35 0,54 050 044 043 041 0,35
Légende Informations complémentaires et notes de renvoi e e e
ligne 1 010 code teinte PAREXLANKO » Les mesures de coefficient dabsorption solaire ont été réalisées a partir d'échantillons de MONODECOR GT en finition grattée.

» Toutes les teintes présentées sur ce document doivent étre considérées comme indicatives. Leur appréciation différe selon la luminosité de votre écran et selon le type dimprimante

l?gne 2 0507-Y40R |—— appro.c.hant NCS de la teinte PAREXI'.AIT*KO P RSN -
ligne 3 029 —> coefficient o du rayonnement solaire * Le DTU 261 limite le coefficient d'absorption du rayonnement solaire de lenduit fini a 0.7. Les enduits de couleur foncée, du fait de leur plus grande absorption du rayonnement
x=s5i=07 x=s5i>07 solaire, augmentent les contraintes et variations thermiques, favorisent le nuangage ou la perception visuelle d'efflorescences blanches et micro-fissures.

** Lateinte BLLO est disponible pour les enduits BLANC DU LITTORAL, MONOBLANCO, MONOMAX BLANCO uniquement. L'approchant NCS de la teinte BL10 est celui du MONOBLANCO.

Renseignements Techniques PAREXGROUP S.A. Département Fagades
0 826 0868 78 Service 0.15 €/ min 19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-les-Moulineaux cedex - Tél : +33 (0)1 41 17 20 00
+ prix appel

Hetrguvez-nous sunpanexianko.com PAREXLANKO est une marque du groupe PAREX
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;. EXCELL PLUS
{ AMBIANCE INTERIEURE

ATTESTATION N° 233-24024 / CERTIFICATE REFERENCE N° 233-24024

Décernée au produit prélevé, identifié et transmis sous I'entiére responsabilité du client /
Is attributed to the product collected, identified and sent under the full responsibility of the customer.

MONOREX GF

Délivré a / Issued to :

PAREXGROUP

19 PLACE DE LA RESISTANCE
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Utilisation principale / Principal use : Enduit monocouche semi-allégé grain fin / Single coat semi-lightweight
fine grain plaster

L’échantillon de matériau décrit précédemment a fait I'objet d’une recherche de différents polluants réputés,
ou suspectés, pouvoir perturber la qualité d’environnements dits sensibles.

Les essais réalisés selon nos protocoles analytiques et en respectant les conditions de mise en ceuvre du
matériau n’ont pas permis de détecter d’éléments indésirables en quantités significatives.

Ainsi, I'innocuité du matériau vis-a-vis de la qualité de produits entreposés dans les ambiances sensibles est
assurée. L’efficacité technologique du produit n’est pas testée.

Cette attestation ne s’applique qu’a la conception du matériau et au dossier descriptif en résultant.

Réserves d’usage : Contact indirect. A utiliser avec les précautions d’usage.
-Porter les équipements de protection adéquat

The sample of the material described above was analysed to search several well known or suspected
pollutants, which could alterate the quality of sensitive environments.

The analyses which have been performed did not lead to detect undesirable compounds in significant
amounts. In these conditions, the innocuity of this material regarding the products stored in the

sensitives places is ensured. The technological efficiency of the product is not tested.

This certificate applies only to the conception of the material and to its resulting descriptive file.

Limitation of use: Indirect contact. Respect using instructions.
- Wear adequate personal protective equipment

tes-‘“désirables 4”,

Date d’effet / Date established: o™ 23
& %,
22/09/2023 ¥ %
d 3
@ -
g &
g :
Date d’échéance / End of validity: S 5

22/09/2025

Le responsable de I'évaluation /
The person in charge of evaluation

excell

L'EXPERTISE ANALYTIQUE

Laboratoire Excell SAS - ZA |a Jacquotte - Rue Aristide Bergés - 33270 FLOIRAC
Tél : + 33 (0)5 57 77 96 27 - E-mail : secratariat@labexcell.fr - www.labexcell.com





